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内容概要

内容简介
本书在简要介绍了难浸金矿的生产技术现状和存在问题基础
上，系统而详细地阐述了作者经过多年研究开发的富有实用性和
创造性的低温低压下处理难浸金矿及多金属金矿的新技术――催
化氧化－氰化法的基本原理、工艺流程及实用研究结果。
本书可供从事金银科研和生产的科技工程人员及大专院校有
关专业师生参考使用。
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