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《电镀金刚石钻头技术》

内容概要

内 容 简 介
本书是作者近20年来在电镀金刚石钻头制造方面的理论研究和生产实践
的总结。主要内容有：电镀金刚石钻头原理，镍钴和镍锰胎体金刚石钻头，坚
硬、致密、“打滑”地层用电镀金刚石钻头，绳索取心电镀金刚石钻头，复合
片电镀金刚石钻头及电镀PDC石油钻头的研制过程及其使用方法，钻进性能，
质量测试方法及在国内外推广实验情况。本书题材新颖，图文并茂，实用易
懂。书中列举的第一手实验数据和大量的实物照片对钻探科技工作者及有关
专业师生无疑具有较高的参考价值。
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作者简介

作 者 简 介
李大佛，现年57岁，湖南南县人。1966年毕业于
华中理工大学机械系。长期从事机械钻探与电镀技术
的教学与科研工作。现任中国地质大学（武汉）钻探工
程专业教授，兼该校低温电镀金刚石钻头研究室主任
及长江金刚石钻头公司总经理，被国家人事部授予“有
突出贡献的中青年专家”称号。
1975年至今，作者主要从事低温电镀金刚石钻头
的研制工作，相继获国家科委三等发明奖和地矿部科
技成果一、二、三等奖各一项；并获武汉市科技新秀称
号和武汉市二等发明奖。他先后研制开发出各种系列
的低温电镀金刚石地质钻头、PDC 复合片石油钻头、薄
壁工程金刚石钻头与金刚石扩孔器等新产品。在其研
究领域内曾发表论文40余篇，专著三部。他是我国电
镀金刚石钻头领域的主要开拓者与带头人。
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精彩书评

1、本书是作者近20年来在电镀金刚石钻头制造方面的理论研究和生产实践的总结。我看完之后十分担
忧。这种书写的十分不错，但是又十分的空洞，不知道是否能引起年轻读者的兴趣！我对我国教材十
分担忧，感觉还不如直接把英文文献直接翻译成中文算了！金刚石砂轮 www.moretools.cn质量测试方
法及在国内外推广实验情况。本书题材新颖，图文并茂，实用易懂。书中列举的第一手实验数据和大
量的实物照片对钻探科技工作者及有关专业师生无疑具有较高的参考价值。
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