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《鞍山式铁矿石选矿理论与实践》

内容概要

《鞍山式铁矿石选矿理论与实践》基于鞍山式铁矿资源的特点和在我国铁矿石资源中的重要地位，从
鞍山式铁矿的选矿理论出发，论述了磁铁矿、赤铁矿的选矿方法、原理、流程、典型工艺和实践。认
真总结多年来鞍山式铁矿的选矿科学研究和生产实践方面的经验，系统全面地介绍国内处理鞍山式铁
矿选厂的选别工艺及流程，重点介绍鞍钢集团鞍山矿业公司弓长岭选矿厂减排增效实践、东鞍山含碳
酸盐赤铁矿矿石“分步浮选”技术及应用。《鞍山式铁矿石选矿理论与实践》是国内目前为止专门针
对鞍山式铁矿选别的理论与实践所撰写的第一部专著。《鞍山式铁矿石选矿理论与实践》可供从事铁
矿选矿的科研人员、设计人员、现场工程技术人员和各级管理人员使用，也可作为大专院校选矿专业
师生的参考书。
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章节摘录

版权页：   插图：   3.混磁精采用NDF为抑制剂具有很好的应用前景 NDF是清华大学研制出的新型表面
活性剂。作为铁矿物抑制剂，NDF与淀粉相比，它是非粮食原料加工成的抑制剂，且配制简便、不需
苛化、常温配制、药液流动性好。NDF对矿浆有很强的分散作用，在抑制过程中的选择性好，对细粒
铁矿物抑制作用也非常强，在保证精矿有较高品位的同时，又减少了细粒级金属流失。由精矿产品粒
度分析表2—7—41可见，NDF精矿在—0.010mm级别的产率为35.70％，与淀粉相比提高了2.20％。另
外NDF作为抑制剂时，浮选泡沫矿化较实，而且扫选作业只需两段选别即可获合格尾矿产品。 4.混磁
精阴离子反浮选流程将使一选车间流程更加完善，精矿产品更具竞争力 细粒混磁精采用阴离子反浮选
的流程选别时，原流程中的脱水槽和二段永磁机将被取消，使流程简化，进入φ30m浓缩机的水量将
大幅度降低（约为200m3／h），使浓缩机的金属流失减轻。弱磁不出精矿，使浮选作业入选量比较稳
定，为分选创造了良好条件。考虑到混磁精全部入浮选时，入选产率增大和浮选时间增长，预计浮选
作业需增加一组浮选机（32台6A浮选机）。 一选车间现有的粗粒流程是比较理想的，其特点是能及时
选出合格品位的粗粒精矿，又能节省大量能耗。本次试验推荐的混磁精反浮选细粒流程具有分选效果
好、精矿品位高等特点，把两流程结合在一起将使一选车间流程更加完善，所获得的综合铁精矿能耗
较低，粒度较粗，而且品位较高。能适应鞍钢“精料”方针要求及烧结工艺的要求，使选厂在精矿市
场中有立足之地。
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编辑推荐
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员、现场工程技术人员和各级管理人员使用，也可作为大专院校选矿专业师生的参考书。

Page 6



《鞍山式铁矿石选矿理论与实践》

精彩短评

1、90%以上内容搬抄马鞍山院王运敏的中国黑色金属矿选矿实践,无新意.还有大量抄袭张洪恩的红铁
矿选矿.
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