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内容概要

内 容 简 介
天然沸石在我国蕴藏量大，分布面广，且易于开采、是建筑
材料新的矿产资源。本书为开发利用天然沸石提供了理论依据和
在水泥混凝土中的最新应用技术。其主要内容包括：天然沸石的
特性和化学反应活性，沸石水泥，沸石普通混凝土，沸石高性能
混凝土，沸石抑制碱－骨料反应，沸石载气多孔混凝土，沸石人造
轻骨料，沸石陶粒混凝土等。
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