
《氟复合材料应用技术》

图书基本信息

书名：《氟复合材料应用技术》

13位ISBN编号：9787502327002

10位ISBN编号：7502327002

出版时间：1997-01

出版社：科学技术文献出版社

作者：任杰,等

页数：220

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

Page 1



《氟复合材料应用技术》

内容概要

内 容 简 介
氟复合材料是近期发展且正在研究发展中的新型高科技材料，属边缘学科，涉及机械、化
工、高分子材料、摩擦学等多学科领域。本书重在实用，除综述氟复合材料基础知识外，重点介
绍各种氟复合材料的配方选择和特性、结构设计与成型加工、应用工艺与应用实例。书中列举
了国防、机械、化工、石油、轻工、纺织、交通运输、特殊介质工业密封、机床设备制造与维修、日
常生活等大量研究应用实例。取材新颖、内容丰富。
本书可供工业各部门从事有关专业研究和工程技术人员、生产人员、高等院校有关专业师
生参考和作教材。
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