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内容概要

《电线电缆国家标准汇编(裸电线卷)》修改采用IEC 61089：1991《圆线同心绞架空导线》和第1号修改
单（1997）（英文版）。在附录G中列出了本标准章条号与IEC 61089：1991章条号的对照一览表。
考虑到我国国情，在采用IEC 61089：1991时，本标准做了一些修改。主要的技术性差异如下：
——型号表示方法采用汉语拼音命名习惯；
——型号表示方法中用标称截面代替规格号；
——推荐的导线尺寸和导线性能表中增加了国内常用的规格。
本标准代替GB/T 1179—1999《圆线同心绞架空导线》。
本标准与GB/T 1179—1999相比主要变化如下：
——本标准中增加了部分“绞制引起的标准增量”的内容（前版的表4，本版的表4）；在型号的表示
方法上做了修改，用标称截面代替规格号（前版的D.2，本版的D.2和附录F）；
——推荐的导线尺寸和导线性能表中增加了国内常用的规格（前版的表D.2～表D.14，本版表D.2～
表D.14）；
——增加了资料性附录E“国内常用规格的导线尺寸及导线性能表”；
——增加了规范性附录F“圆线同心绞架空导线产品的型号表示方法”；
——增加了资料性附录G“本标准章条编号与IEC 61089：1991章条编号对照”。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录F是规范性附录，附录D、附录E、附录G是资料性附录。
本标准由中国电器工业协会提出。
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