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内容概要

本书全面介绍了水性油墨的组成、制造原理与工艺、质量检验等。内容主要包括：水性油墨与溶剂型
油墨之间的区别和联系；影响水性油墨基本性质的主要成分--连接料的组成和制造；适于水性油墨用
颜料的品种和应用特性；水性油墨的常用助剂；水性油墨生产原理和制造工艺；水性柔版油墨、水性
凹版油墨配方设计原则和应用中易出现的问题；水性网版油墨的配方设计原则；水性油墨的常用检测
方法。
    本书适合于从事油墨生产与应用的技术人员使用。
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精彩短评

1、RT书已及时收到，不过忘记索要发票，不知下次购书是否可以一并给出书的内容还是比较满意的~
2、写得没什么深度，只是适合初入行者，对水墨工程师没什么帮助，太泛泛而谈了。
3、恩,觉得还不错吧,至少我想要的资料,能找得着.
4、还可以！服务不错！
5、内容还不错，送书速度挺快的~~~
6、还可以，都是一些基本的理论知识
7、数量订多、送货还可以、订少了就收不到
8、有需要往这行转的朋友可以买呀！我强烈推荐！
9、简单通俗易懂。可以找到一些有用的信息。
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