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内容概要

本书的重点在于指导人们何时选用旋转模塑工艺以及怎样有效地设计和生产中空塑料制品，并综述了
旋转模塑工艺的起源、现状及发展前景。另外还用相当的篇幅介绍了旋转模塑工艺中所选用的不同的
塑料、模具和旋转模塑设备，让读者在设计新产品时在这些方面寻找一个最优的结合点。此外，还分
析了影响产品成本和质量的因素。 
　　本书尽量使用最简单的语言使读者了解旋转模塑这个工艺，其目的是使读者了解塑料材料或旋转
模塑技术方面的问题。本书适用于从事塑料加工的工程技术人员和在校的大、中专师生使用。
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