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内容概要

鲍爱莲主编的《材料科学研究与工程技术系列：焊接检验》由9章组成，系统介绍了各类焊接缺欠的
特征及其形成原因，阐述了目视检测、射线检测、超声检测、涡流检测、磁粉检测、渗透检测等检测
方法的基本原理、特点、仪器与材料、适用范围等，并列举应用实例及最新的国家标准，供使用人员
参考。《材料科学研究与工程技术系列：焊接检验》立足于普通高等学校相关专业的应用型人才培养
，重点突出实用性和实践性内容。
    《材料科学研究与工程技术系列：焊接检验》可作为高等院校材料科学与工程各专业本科教材，也
可供从事焊接检验及相关工作的工程技术人员参考。
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编辑推荐

鲍爱莲主编的《材料科学研究与工程技术系列：焊接检验》院士专家著书：体现先进性前瞻性，反映
材料领域的研究成果。学科融合贯通：注重交叉性学术性，立足材料科学的人才培养。内容丰富翔实
：追求研究性实用性，促进材料工程的创新发展。
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