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内容概要

《现代模具强化新技术新工艺》共分10章。第1章简要介绍模具的常规热处理，重点分析强韧化热处理
新工艺；第2章结合模具的实例讨论模具的表面化学热处理；第3章与第4章介绍模具的真空热处理与可
控气氛热处理，这两种工艺方式特别适合模具的整体热处理，都是实现无氧化加热的重要技术，是模
具精密制造的重要内容；第5章至第10章，分别介绍与模具现代表面改性技术密切相关的热喷涂技术、
激光束表面改性、离子注入表面改性、化学气相沉积、物理气相沉积和先进的稀土表面改性技术，着
重阐述各自的改性原理、基本工艺方法、选择原则与模具的实际应用范例。《现代模具强化新技术新
工艺》可供从事模具设计制造、汽车制造、材料加工、热处理与表面工程、轻工与塑胶制品、电子电
器、军工等制造业部门与维修方面的技术人员、大学师生与高级技师参考。
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