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内容概要

本书汇集了近年来在我国公路工程建设中被广泛采用的新型建筑材料，主要有土工织物、粉煤灰、乳
化沥青、改性沥青、沥青玛蹄脂碎石混合料SMA、硅粉混凝土、玻璃钢、高性能混凝土等各种材料的
工程特性、制备方法、适用条件、应用实例，以及相应的设计方法和施工方法。本书密切结合公路工
程建设的实际，可供从事公路工程设计、施工和管理的工程技术人员参考。
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