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内容概要

《吉林省普通初中绿色证书教育暨初级职业技术教育教材·建筑涂料技术(下册)》是吉林省普通初中
绿色证书教育暨初级职业技术教育教材之一，《吉林省普通初中绿色证书教育暨初级职业技术教育教
材·建筑涂料技术(下册)》是建筑涂料技术(下册)。吉林省是一个农业比重较大的省份。全面建设小
康社会，重点和难点都在农村。农业和农村发展的根本出路在科技、在教育。发展农村教育，是把农
村社会主义现代化建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质轨道上来的根本途径。现阶段和今后一个
时期，农村初中将是培养农村合格劳动者的主渠道，是农村合格劳动者的主要出口。
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章节摘录

　　一、复色的调配　　决定色漆的光学性能的是色漆中的颜料。颜料的折光系数和颜料的反射光谱
段是固定不变的，而颜料颗粒的大小与形状影响色漆的着色力和遮盖力，所以在调制色漆时，对颜料
有一定的要求。在色漆中颜料与黏结剂的体积比例在1：0.4 ～1：4范围内变动，颜料所占比例过大，
会使涂料的光泽减退，并会造成涂膜弹性差、破裂、早期粉化。　　在涂装过程中，经常用几种不同
颜色的成品漆调配成各种不同的颜色涂料。.　　用红、黄、蓝这三原色中的任意两原色，以一定比例
混合而成的颜色就是间色，间色共有橙色、紫色和绿色三种。每两个原色配制成一个间色后，剩下的
另外一个原色即称为了补色。任意两个间色相加，或任一间色与其它颜色混合，或不等量的三原色混
合调成的颜色又都被称为复色。而在复色的调配过程中，白色和黑色的应用是非常关键的。在原色和
复色中加入一定量的白色，可调配出多种深浅不一的颜色；如加入一定量的黑色，则可调配出亮度不
同的颜色。　　要想配制出比较纯正的颜色是很难做到的，只能调配出比较接近的颜色。在配色时，
采用光电比色计、分光光度计和电子计算机，能取得比较快捷、准确的配色效果。但是由于每种颜色
和每批颜色在涂料制造时都有一定的差别，所以即使是使用了光谱仪，要得到完美的光谱色一致的涂
料也是很不容易的。目前，通常都利用电子计算机配色设备，根据涂装要求的颜色、涂料质量进行色
料选择，由计算机准确地计算出所需各色料的比例，然后按计算出的量完成配料和配色的操作。　　
⋯⋯
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