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《材料成形技术基础》

内容概要

《材料成形技术基础(第2版)》内容包括：金属材料技术基础、铸造、金属压力加工、焊接和高分子材
料成形等。《材料成形技术基础(第2版)》较为系统地论述了各种成形方法的基本原理、工艺特点和适
用范围，以及合理地进行零件结构设计的工艺原则；同时对有关新工艺、新技术和新方法也作了简要
介绍。书后编有用于《材料成形技术基础(第2版)》教学的习题集。《材料成形技术基础(第2版)》可
作为高等学校工科机械类各专业的教材，也可作为材料类和近机类专业以及职工大学、电视大学、自
学考试的教材，并可供有关技术人员参考。
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