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《汽车涂装技术》

前言

　　随着中国加入世贸组织和汽车工业的高速发展以及人们物质生活水平的不断提高，人们对汽车涂
装质量的要求也越来越高。人们在享受汽车所带来的快速、便利的同时，也在不断追求舒适、豪华、
靓丽与温馨。汽车涂装技术专业技能型人才的需求量也因此越来越大，是目前紧缺的技能型人才之一
。这类人才不仅需要动手能力强，同时在专业技术上要有管理和创新能力，是应用型“银领”，是汽
车制造业和社会急需的人才之一。　　为满足企业和社会发展的需要，不断提高汽车的涂装质量和外
观装饰性，迅速提高其从业人员的素质，为高职高专汽车制造、运用与维修专业学生提供合适的汽车
涂装技术教材是很必要的。鉴于此，我们根据从事涂装技术近40年的实践经验，并结合目前国内外汽
车涂装行业采用的新技术、新工艺、新材料，查阅了大量的有关技术资料，联合国内多所职业技术院
校的专业教师，组织编写了这本书。针对高等职业教育的特点，力求本书具有针对性、实用性和可操
作性。　　本书第1章由李贞芳编写，第3章由陈帮陆编写，第2章和第4、5和7章由周长庚、胡书琴编
写，第6章由张秀如编写，第8章由廖胜文编写，第12章和第13章由金祝年、胡玲霞编写，第9～11章由
徐春华、杜艳霞、薛川、张洪顺、曹春江编写。　　本书的编写得到了郑州交通职业技术学院院长李
顺兴等学院领导的高度重视和大力支持，得到了郑州宇通客车厂、少林汽车厂、日产汽车厂、上海轿
车厂、扬州亚星客车厂、天津汽车厂等诸多汽车制造和汽车维修单位有关专业技术人员的大力支持，
借此一并表示感谢。　　由于时间仓促和编写水平有限，书中难免出现不当之处，竭诚欢迎各位读者
给予纠正。
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《汽车涂装技术》

内容概要

《汽车涂装技术》简单介绍了汽车涂装材料与工具设备，重点叙述了涂装施工操作技能和涂装工艺与
涂装管理知识。《汽车涂装技术》内容深入浅出、通俗易懂，便于学生学习和教师教授。《汽车涂装
技术》可作为高职高专院校汽车类专业技术基础课教材，也可作为汽车涂装从业人员的培训教材和参
考书。
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章节摘录

　　2）清洁剂与毛巾，用于底漆前和中涂漆前的擦净。清洁剂是由几种溶解油污能力强、易湿润浮
灰、并能吸附细小浮灰的有机溶剂混合而成的一种透明液体。它有许多品种，既有进口的，又有国产
的。国产清洁剂的价格便宜，气味小，挥发速度适中，刺激性小，但吸附污物的能力不如进口的。进
口的去污能力强，但价格贵。使用时用毛巾蘸清洁剂擦净底漆前表面上的油污和涂漆前的腻子粉末等
杂质。　　3）洁净棉纱与破布，主要用于清除汽车零部件及车身蒙皮上的油污等。使用时用棉纱或
破布蘸汽油等有机溶剂，将要擦部位上的油污等擦净。　　（3）抛光材料　　汽车涂装常用的抛光
材料是抛光蜡，又称上光剂、上光蜡和抛光剂，它是涂装漆膜必须使用的辅料，主要用于中、高档轿
车、豪华客车及中高档家具等最后一道漆膜表面的抛光，以使漆膜表面上的细小橘纹、颗粒等杂质清
除，使漆膜达到平滑似镜、光泽能照人影的质量效果，以提高漆膜外观的装饰性能。另外，新车在使
用一段时间后，漆膜光泽会减弱，通常每隔三个月左右可重新上光一次，使漆膜焕然一新，始终保持
光泽如新，起到给汽车美容的作用，延长漆膜的使用寿命。　　抛光剂（上光蜡）的种类很多，按其
性能有油蜡与水蜡之分；按其用途有砂蜡（头道蜡）和光蜡之分；按其产地有国产、进口之分。其实
，在汽车的涂装使用中漆工常以砂蜡和光蜡两种来进行分类。砂蜡和光蜡也有国产的和进口之分。　
　国产的抛光剂价格便宜，经济实用，主要用于中、高档各种家具的表面抛光。进口的抛光剂价格较
贵，通常比国产的贵2～3倍，主要用于高档轿车漆和高档客车及高档家具的外观等表面的抛光。选购
使用时，应根据涂装的质量要求来综合考虑。　　1）砂蜡，又称底蜡、头道蜡、磨光剂、磨平剂等
，是一种乳浊状的膏状物，有多种颜色的产品，主要用于抛光漆膜表面上的细小颗粒、桔纹、杂质等
，且会将细小杂质磨平，还能将小针孔等缺陷填平，使漆膜达到平滑如镜并有柔和的光亮，为上光蜡
打好基础。常用的国产品种如鸵鸟牌砂蜡、英国进口的P562-1粗蜡、美国进口的乳黄色粗蜡等。　　2
）光蜡，也称光油、亮油、二道蜡、面蜡、油蜡、细蜡等，专供喷漆表面的上光。光蜡中不含磨料，
对漆膜的抛光无磨平小缺陷的作用，只能提高漆膜的光泽，增强防水性能，使漆膜保持光亮。　　光
蜡有油蜡与水蜡之分，油蜡是巴西蜡、蜂蜡等溶于松节油中而成的白色或乳色的膏状物，水蜡是由细
蜡与乳化剂等混合而成的乳白色或乳黄糊状物。目前汽车行业使用的上光蜡品种很多，如国产上光蜡
、进口上光蜡及上光水（上光油）等，进口的光蜡又有荷兰的、英国的P562-3光蜡，德国的506-1506光
蜡、562-1602烤漆光蜡，日本的99号水蜡、99号油蜡等。
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