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内容概要

《Guide on Utilization of Eucalyptus and Acacia Plan》特点是以国际热带木材组织（ITTO）资助课题所研
究的人工林桉树（8种）和相思（2种）10个树种分别为主线；从木材性质（包含木材解剖、木材密度
和干缩、木材化学和力学性质等），木材机械加工特性到锯解、干燥、胶合与指接技术等全面地进行
阐述。便于读者集中查找和使用某个树种的材性和加工利用的信息，有利于科研成果的宣传扩大和转
换。
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编辑推荐

《Guide on Utilization of Eucalyptus and Acacia Plan》由科学出版社出版。
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