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内容概要

《二氧化锆制备工艺与应用》力求从理论和实践两方面阐述二氧化锆的制备方法及应用。内容包括用
碱熔法以锆砂制取二氧化锆，以及纳米二氧化锆、核级二氧化锆、稳定性二氧化锆的制备方法；二氧
化锆在陶瓷等行业的应用及前景。
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章节摘录

　　1　二氧化锆的性质　　1.2　二氧化锆的相结构变化和特征　　1.2.6.3　在ZrO2中立方一四方相转
变的位移性质　　在高温下ZrO2实际上呈立方相。立方相有两个完全不同形式：第一，宏观的立方相
在每个氧离子的晶格振动的原子级下也是立方相，并集中在结晶位置周围。绝大多数铁塑材料显示这
样的位移行为。第二，氧离子在萤石晶格中位置周围没有振动，但是沿结晶的位移位置移动，这是四
方相的三个铁塑变化的特性。在此结构中材料在原子级下是四方相，而在宏观方面是立方相。　　为
解释立方相的结构和c—t转变的性质，Patrick?K等分析了在1200K、1900K、2100K和2600K下时间和空
间依赖于原子结构的关系。每次模拟是在能量和体积不变的条件下进行，模拟时间为41s，并与立方相
比较作为参考。首先分析T=1200K四方相的结构，图1—27a（略）指出概率分布瞬时依赖每个氧离子
的位移，在两个亚晶格的位置中是均质歪曲晶胞。这些“位移分布函数”（DDFs）表明区别四方相的
特征，即两个氧亚晶格是从它们在萤石晶格的位置中位移，它与相对应的c轴平行。DDFs宽度是氧离
子热振动的量值标准。相反，图1—27b（略）表明DDFs位移与c轴相交，与两个亚晶格一样，是集中
在0位移上；中的DDFs宽度反映在四方相位置方向上呈大的热振动。这些数据容易显示氧离子占据四
方相中晶格位置，是符合图1—25b（略）的。图1—27a和b也表示锆离子在它们的萤石晶格位置周围简
单的振幅与沿c轴和与它相交的调幅相等。
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精彩短评

1、找了很久了 终于找到了
2、还可以内容一般
3、二氧化锆制备工艺与应用，不错的书
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